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杭州汉高新材料科技有限公司 

杭州青山湖科技城大园路 958 号 

 

以下测试之样品是由申请者所提供及确认：热熔胶 H-700 

 
  

SGS 工作编号 : SHAT1702003935GP-SH 

SGS 参考编号 :GZAT1702002086GP 

.主机厂 : 上汽通用五菱汽车股份有限公司 

车型代码 : CN180S 

测试阶段 : OTS 认可  

零件号 : 用于 23527492/93/94 

材质 :- 

生产厂家 : 杭州汉高新材料科技有限公司 

直接供应商名称 :柳州卓达汽车部件有限公司 

生产日期 : 2017 年 02 月 21 日 

包装日期 : 2017 年 02 月 21 日 

样品寄出日期 : 2017 年 02 月 22 日 

收包裹日期 : 2017 年 02 月 22 日 

收样日期 : 2017 年 03 月 06 日 

测试周期 : 2017 年 03 月 06 日 - 2017 年 03 月 14 日 

测试要求 : 根据客户选择测试。 

测试方法 : 见后续页。 

测试结果 : 见后续页。 

 
 
 

通标标准技术服务（上海）有限公司 

授权签名 

 
 
 
 

 
______________________ 

Marry Ma 马广媛 

批准签署人 
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报告报告报告报告声明声明声明声明：：：： 

本报告中所测试的样品是由客户提供并确认的，本报告中的测试结果只对来样负责，不涉及对同一产品的

其他样本。生产商应确保在生产时所有产品与本报告中的样品相符合。 

 

生产商的声明或注解生产商的声明或注解生产商的声明或注解生产商的声明或注解：：：： 

无 

 

结果总结结果总结结果总结结果总结：：：： 

样品样品样品样品 001：：：： 

序号序号序号序号 测试项目测试项目测试项目测试项目 测试方法测试方法测试方法测试方法 结论结论结论结论 

1.  雾化 参考 GMW3235-2011 方法 B-重量法 不合格 

 

备注备注备注备注: 判定依据：BT-SGMWJ 0872-2016 

合格：达到标准要求 

不合格：未达到标准要求 

不下结论：只提供结果，不下判定 
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测试结果： 

 

测试部件外观描述： 

 

试样序号 SGS 样品 ID 描述 

SN1 SHA17-031524.001 透明胶水（涂在铝箔上） 

备注： 

(1) 1mg/kg=1ppm=0.0001% 

(2) MDL = 方法检测限 

(3) ND = 未检测出 (<MDL) 

(4) “-” = 未规定 

(5) 接收时样品无铝箔包装。 

 
 

1. 雾化值雾化值雾化值雾化值 

 

测试方法： 参考 GMW3235-2011 方法 B-重量法，用雾化仪测试 

 

取样尺寸：直径 8cm 的圆片。 

油浴温度：（100±0.3）℃ 

测试周期：（18±0.5）h 

 

样品 001: 

 

 单位 MDL 雾化值(放置 24 小时后的重量) 

1 mg 0.20 5.05 

2 mg 0.20 5.04 

3 mg 0.20 5.63 

平均值  mg 0.20 5.24*# 

限值 mg  2 

结论结论结论结论 不合格不合格不合格不合格 

 

备注： 

(1) *有结晶和油膜 

(2) #=超出限值 
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样品照片： 

 
 

     
SHA17-031524.001 

SHAAUTO1703152401 
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SHA17-031524.001 

雾化-测试部位及拆解出来后的样品照片 

 

此图片仅限于随 SGS 正本报告使用 

***  报告完  ***  

 

SHAAUTO1703152401 
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